KREUZER

informieren. orientieren. wohlfihlen.




HOLZ
KREUZER

informieren. orientieren. wohlfihlen.

Ein kurzer Leitfaden Uber die wesentlichen Punkte

Terrassen, oder sogenannte Terrassendecks liegen voll im Trend. Sie sind schnell und
einfach in Eigeninitiative aufgebaut, sie haben einen hohen Nutzwert und je nach Material
liegt ihre Lebensdauer bei 30 Jahren und mehr. Dieser Leitfaden soll eine erste
Entscheidungshilfe fir den Bau einer Terrasse sein. Trotz unterschiedlicher Materialien
(heimisches Holz, Tropenholz, WPC) ist dieser Leitfaden fir alle Varianten giiltig und
anwendbar, wobei folgende Mdglichkeiten je nach Sachlage vor Ort bestehen

koénnen:

* Natirlicher Untergrund wie z.B. Erdreich oder Rasen mit Flachenfundament aus Schotter
* Natirlicher Untergrund wie z.B. Erdreich oder Rasen mit Punktfundamenten aus Beton
* Fester Untergrund wie. z.B. Steinboden, Betondecke oder Pflaster

» Sonderfall 1: Mit Schweil3bahn oder Spezialfolie abgedichtete Flache

» Sonderfall 2: Geringe Aufbauhdhe notwendig auf vorhandener (z.B. geflieste) Flache

1. Natirliches Erdreich oder Rasen mit Flachenfunda  ment aus Schotter:

Bei dieser Variante kommt es darauf an, dass der Untergrund zu einer tragféahigen Flache
ausgebaut wird, die auch bei Frost im Winter stabil bleibt und sich nicht hebt oder senkt. Das
erreicht man dadurch, dass dem Wasser die Mdglichkeit gegeben wird, von der Oberflache
weg zu versickern. Es kann dann bei Frost nicht gefrieren und den Boden anheben. Ein
weiterer kritischer Faktor ist die geringe Tragféhigkeit von normalem Erdreich oder Rasen an
der Oberflache, die bei punktueller Belastung zu ungewolltem Einsinken fihren wird,
insbesondere bei nassem Boden. Hier muss daflir gesorgt werden, dass ein, &hnlich wie im
Stral3enbau, tragfahiger Untergrund geschaffen wird, der auch punktuelle Lasten aufnehmen
kann.

Aufbau:

Zunachst muss das nicht tragfahige normale Erdreich (Rasen, normale Erde) bis in eine
Tiefe von 30 bis 40cm ausgeschachtet werden. Dann wird bis etwa 4/5 der Tiefe mit grobem
Schotter aufgefillt, begradigt und mit einem Ruttler verdichtet. Die restliche H6he wird nun
mit einem feineren Schotter aufgefillt. Dieses obere Schicht ist bereits ein entscheidender
Schritt, der unmittelbar auf die Terrassenoberflache Einfluss nimmt. Die obere Schicht sollte
sauber ausgerichtet und mit einer Richtlatte abgezogen werden. Sie wird nicht verdichtet und
dient hauptsachlich zum Ausgleich von groben Unebenheiten des Grobschotterbereiches.
Ein leichtes Gefalle von 1 bis 2cm pro Meter, weg vom Gebaude, sorgt spater flr einen
besseren Ablauf des Regenwassers von den Terrassendielen. Trotz des nun fir
Pflanzenwuchs wenig geeigneten Untergrundes, sollte zusatzlich spezielles Wurzelvlies
sozusagen als letzte Schicht aufgelegt werden. Durch das Vlies wird verhindert, dass sich
Pflanzenwuchs unter der Terrasse ausbreitet.

Bei der Aufbauhthe des tragfahigen Untergrundes ist zu beachten, dass die Aufbauhéhe der
eigentlichen Terrasse natirlich noch hinzugerechnet werden muss. Je nach Material
kommen dann noch einmal zwischen 10 und 20cm dazu. Soll die Terrasse bodengleich
werden, also mit der natlrlichen Bodenflache abschliel3en, muss der Untergrundaufbau
entsprechend tiefer liegen. Dies ist bereits beim Ausschachten zu bertcksichtigen.
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Bild 1: Ausschachtung mit Aufbau Untergrund als Schotterbett

Nun kann der Aufbau der Unterkonstruktion beginnen. Die Unterkonstruktion besteht aus 3
wichtigen Komponenten, den Tragbalken, einer Gummiunterlage als Schutz gegen
Staunésse und aus stabilen geraden Betonplatten zur Lastverteilung. Die Tragbalken sollten
maglichst aus dem gleichen Material sein, wie die Terrassendielen, also z.B. Bankirai-Dielen
und Bankirai-Tragbalken oder WPC-Dielen und WPC-Tragbalken. Meist werden passend zu
den Dielen gleich die entsprechenden Tragbalken mit angeboten. Je héher die
Biegefestigkeit des Tragbalkens, desto weniger Auflagepunkte auf der Flache werden
bendtigt. Wahrend bei einem 4x7er Holz-Tragbalken durchaus alle 50cm eine Auflage
notwendig ist, kann ein 12x8er Balken natirlich wesentlich groRere Abstande vertragen, die
durchaus 1m betragen kdnnen. Bei der Wahl der Abstande von Auflagepunkt zu
Auflagepunkt ist auch zu berticksichtigen, dass eine punktuelle Belastung der fertigen
Terrasse durch den Verbund des Ganzen auf mehrere Auflagepunkte verteilt wird. Die
Hersteller von Terrassendielen geben je nach Material bestimmte Maximalabstéande bei den
Tragbalken vor. Diese liegen meist bei 40 bis 50cm. Grundséatzlich sollte folgender Aufbau
beibehalten werden, der eine optimale Dauerhaftigkeit gewahrleiste: Als Lastaufnahme mit
groBRer Auflageflache zum Schotterbett sollten Platten aus Beton mit mindestens 30x30cm
Kantenldnge verwendet werden. Hier leisten eventuell alten Waschkiesplatten wertvolle
Dienste, aber auch alte Beetplatten oder Gehwegplatten kénnen verwendet werden.
Pflastersteine sind nicht geeignet, denn ihre Auflageflache ist zu gering. Auf die Platten
werden dann sogenannte Gummipads gelegt, die zwischen Platte und Tragbalken dafir
sorgen, dass die Tragbalken nicht in der Staunasse liegen. Denn egal welches Material, ob
kesseldruckimpragniertes Holz, Tropenholz oder WPC, Staundsse muss ferngehalten
werden. AuRerdem sorgen die Gummipads, die es in 10 und 20mm Stéarke gibt, fir einen
besseren Gehkomfort und einen zusatzlichen schalldammenden Effekt. Entscheidend ist
jedoch das Abtrocknen von Staunasse, welches durch die Gummipads moglich wird. Ein gut
sortierter Fachhandel halt diese Pads als wichtiges Zubehor bereit. Im gegebenen Fall des
Aufbaus auf einer Schotterflache mit einzelnen Stein- oder Betonplatten als Auflageflachen,
kommen Ublicherweise die quadratischen Gummipads zum Einsatz. Als nachstes kénnen
dann auf diese Gummipads die Tragbalken verlegt werden, die mdglichst in gleichen
Absténden liegen und sauber ausgerichtet sein sollten. Je besser und genauer hier
vorgearbeitet wird, desto einfacher wird es nachher bei der Dielenverlegung.
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Bild 3: Abstande und Ausrichtung beachten

Dann kann mit dem Verlegen der Terrassendielen begonnen werden.
Hier sind die Verlegeanweisungen des jeweiligen Herstellers zu bertcksichtigen.



Profitipp Nr. 1: Unterkonstruktion zusatzlich vor F aulnis schitzen

Hinsichtlich der Haltbarkeit der Unterkonstruktion b.z.w. der Tragbalken ist ja mit dem
Einsatz von Gummipads schon der erste richtige und wichtige Schritt getan. Ein weiterer
effizienter Schritt in Richtung Haltbarkeit ist die Behandlung der Unterkonstruktion mit einem
zusatzlichen Schutzanstrich — wie z.B. der WR Impragnierung. Dieser spezielle
Schutzanstrich wird so aufgebracht, dass er 2/3 der Tragbalken von unten her bedeckt. Er
sorgt dafiir, dass Feuchtigkeit nicht ins Holz eindringen kann und vermindert somit die
Gefahr der Holzfaulnis. Empfehlung vom Profi: Auch dann verwenden, wenn offensichtlich
zunéachst kein direkter Erdkontakt entsteht. Durch die Abschattung unter der Terrasse bildet
sich trotzdem ein feuchtes mikrobiologisches Klima, in dem sich holzzerstérende Pilze sehr
wohl fahlen. AuRerdem kénnen im Laufe der Jahre Schmutzablagerungen entstehen, die
unter Umstanden bis an die Tragbalken heranreichen.

2. Naturliches Erdreich oder Rasen mit Punktfundame nt aus Beton:

Moéchte man sich das Ausschachten und Befestigen der gesamten Flache sparen, kann man
auch mir Punkfundamenten arbeiten. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Punktfundamente
ausreichend tief in den Erdboden eingebracht werden missen. Zum Einen, um zu
verhindern, dass Frost im Winter die Fundamente anheben kann. Und zum Anderen, um in
einen Tiefenbereich zu kommen, der eine ausreichend grofRe punktuelle Tragfahigkeit
aufweist.

Aufbau:

Zunachst ist es notwendig, die Anzahl und Verteilung der Punktfundamente festzulegen.
Hiezu ist es hilfreich, die Biegefestigkeit der Tragbalken zu kennen und zu beurteilen.
Meistens geben die Hersteller und Lieferanten vor, welche Abst&nde einzuhalten sind.
Grundsatzlich kann man sagen:

Je starker die Tragbalken der Unterkonstruktion dimensioniert sind, desto groRer konnen die
Absténde in Langsrichtung zum Tragbalken gewahlt werden. Umgekehrt gilt natrlich, je
schwacher die Dimensionierung der Tragbalken, desto dichter die Abstande der
Punktfundamente in Langsrichtung. Die Abstande in Querrichtung mussen entsprechend den
Vorgaben zur Verlegung der Terrassendielen gewahlt werden. Am einfachsten

herzustellen sind Punktfundamente mit Hilfe von handelsiblichen Kunststoffrohren, z.B. im
Durchmesser 150mm und Beton. An den vorgesehenen Stellen werden bis in eine Tiefe von
40 bis 50cm Ldécher ausgehoben, in die dann die auf passende Lange abgeschnittenen
Kunststoffrohre gestellt werden. Die Kunststoffrohre sollten in den Lochern ausgerichtet und
fixiert werden. Man lasst die Rohre 2 bis 5 cm aus der Oberflache herausragen. Die Rohre
sollten alle bereits entsprechend mit der Wasserwaage ausgerichtet sein. Dann wird um die
Rohre herum mit Sand oder Schotter verfiillt und die Rohre werden mit Beton ausgegossen.
Nach dem Aushérten des Betons kann mit dem Aufbau der Unterkonstruktion begonnen
werden. Wichtig ist hierbei wiederum, die Tragbalken mit den Gummipads vor Staunasse zu
schitzen. Aul3erdem kann unerwinschter Pflanzenwuchs durch Verlegung von Wurzelfvlies
verhindert werden.



3. Auf einer vorhandenen festen belastbaren Flache (Steinterrasse, Betonplatte)
Einfacher und schneller ist der Aufbau auf einer festen belastbaren Flache zu
bewerkstelligen. Das Herstellen eines festen tragfahigen Untergrundes entféllt nahezu
komplett. Jedoch sind drei Dinge entscheidend zu bertcksichtigen:

Wie hoch darf der Aufbau werden ? Meistens sind bereits Terrassentiiren oder sonstige feste
Zugange vorhanden, deren unterste Kanten maf3gebend fir die Aufbauhdhe sind.

In welche Richtung sollen die Terrassendielen spater verlegt werden ?

Davon ist abhangig, ob die Tragbalken in FlieRrichtung des Regenwassers liegen oder quer
dazu. Ist die Flache mit Bitumendachbahnen nach unten abgedichtet (Wohnraum,
Balkonplatte) ? Dann missen besondere Malinahmen ergriffen werden, um die
Bitumendachbahn dauerhaft vor mechanischer Beanspruchung zu schitzen.

Aufbau:

Ist eine geflieste oder gepflasterte Flache vorhanden, muss bericksichtigt werden wie hoch
der Aufbau sein darf, um mit der Gesamthohe nicht Uber der Trittkante des Zugangs zu
liegen. Dabei spielen die Tragbalken und die Auflagepunkte eine entscheidende Rolle. Je
nach Dimension der Tragbalken und deren Biegefestigkeit missen mehr oder weniger
Auflagepunkte geschaffen werden. Meist geben die Hersteller der Tragbalken bestimmte
Absténde vor. Die Tragbalken sollen auf keinen Fall in der Staunasse liegen, daher ist es
unerlasslich, mit den Gummipad dafir zu sorgen, dass Staundsse abgeleitet wird. Meist sind
die vorhandenen Flachen so ausgerichtet, dass Regenwasser zu einer Seite hin ablaufen
kann. Dies muss bei der Verwendung der Gummiunterlagen bertcksichtigt werden. Laufen
die Balken in FlieRrichtung des Wassers, muss das Material als Streifen tiber die gesamte
Lange unter die Tragbalken gelegt werden. Laufen die Balken quer zur WasserflieRrichtung,
kommen die quadratischen Pats in 10 oder 20mm zum Einsatz. Geringe H6hendifferenzen
bis 2mm gleichen sich durch die Verwendung der Pats aus. Die Ausrichtung der Tragbalken
ist auch hier als wichtigste MaRnahme zu betrachten.






Profitipp Nr. 2: Hohenverstellbare Terrassenlagerla  ger fur rationelles Arbeiten
Oftmals ist es beim Anlegen von Terrassen erforderlich, verschiedene Grundhéhen innerhalb
eines Unterzuges auszugleichen. Fir diese Aufgabe sind verstellbare Terrassenlager aus
Kunststoff die erste Wahl, wenn es um einfaches und rationelles Arbeiten geht. Der Vorteil
dieser Terrassenlager ist ihre einfache Hohenverstellbarkeit. In Verbindung mit den
Gummpads 10mm und 20mm lassen sich viele verschiedene Hohendifferenzen problemlos
ausgleichen. Die Terrassenlager bleiben stabil stehen und verrutschen nicht. AuRerdem
ermdglichen die verstellbaren Terrassenlager eine wesentlich einfachere und rationellere
Verlegetechnik. Z.B. Catsteps

Spezielle Problematik bei vorhandenen baulichen Fl&  chen

Sonderfall 1: Vorhandene Abdichtung mit SchweilRbahn en oder Spezialfolie:

Bei vielen Flachen fir Terrassen oder Balkone ist es notwendig, eine korrekt ausgefihrte
Abdichtung gegen Feuchtigkeit vorzunehmen. Hiermit werden dann Wohn- oder Kellerrdume
oder eine Betonkonstruktion geschutzt. Die Ausfiihrung erfolgt meist durch Bedachungs-
oder Spezialbetriebe, die mit Bitumen-SchweilRbahnen oder speziellen Folien arbeiten.

Hier gilt es zu beachten, dass die Schweilbahn oder die Spezialfolie nicht mit scharfkantigen
harten Gegenstanden belastet werden darf. Das ausfiihrende Unternehmen gibt nur dann
eine Gewabhrleistung auf die Dichtheit, wenn die Abdichtmaflinahme mit entsprechenden
Mitteln geschutzt wird. Die Unterkonstruktion muss also mit entsprechend geeigneten
weichen Materialien versehen werden. Hierfur sind Gummipads, Gummischnur und Catsteps
bestens geeignet und ausdrticklich empfohlen.

Sonderfall 2: Geringe Aufbauhéhe notwendig auf vorh andener Flache:

Bei vorhandenen Terrassen aus Stein oder Beton, vorhandenen Balkonplatten oder
ahnlichen festen Flachen kann es vorkommen, dass fir einen klassischen Aufbau mit
Gummipads, Tragbalken und Terrassendielen nicht geniigend Héhe vorhanden ist.
Beispielsweise mdchte oder muss man mit dem Terrassenaufbau unterhalb der
Eingangsstufe der Terrassentir bleiben. Bei bereits vorhandenen Terrassen- oder
Balkongeldndern kann es ebenfalls notwendig werden, dass mit einer méglichst geringen
Aufbauhohe gearbeitet werden muss, um mit der neuen Terrasse unterhalb der vorhandenen
Konstruktion des Gelander zu bleiben. Wenn einen méglichst niedrige Aufbauhdhe gefordert
ist, kommt eine neuartige Verlegetechnik zum Einsatz, die aus einer Aluminiumschiene mit
bereits integrierter Gummigranulateinlage besteht. Die Terrassendielen werden dann mit
selbstschneidenden Bohrschrauben auf diese sogenannten Isostep-Schienen verlegt.



Die Gummigranulateinlage schiitzt den Untergrund vor mechanischen Beschadigungen. Mit
Catstep erreicht man eine sehr geringe Aufbauhdhe von nur 46mm wenn man von einer
Starke von 24mm fir die Terrassendielen ausgeht. Der Abstand von Isostep-Schiene zu
Isostep- Schiene sollte 40cm nicht Uberschreiten. Die Absténde der Auflagepunkte der
Isostep-Schienen auf dem Untergrund darf eben-falls maximal 40cm betragen. Isostep-
Schienen kénnen also auch in Querrichtung auf Balkenlagern verwendet werden, wenn
diese Abstande eingehalten werden. Die Terrassendielen werden dann anschlieBend mit
Edelstahlbohrschrauben direkt auf die Isostep-Schienen aufgeschraubt.

Zum Abschluss noch einige weitere Profitipps zur Ve rlegung von
Terrassendielen:

Profitipp Nr. 3: Gefahrliche Staunasse fernhalten m it Verlegehilfe Gummischnur
Staunésse geféhrdet auf Dauer alle auf Holz- oder Holzverbundwerkstoffen aufgebaute
Terrassendecks. Es ist daher ratsam, auch die eigentlichen Terrassendielen gegen
Staunésse zu schiitzen. Bei normaler Verlegetechnik liegen die Terrassendielen direkt und
ohne Luftzwischenraum auf den Tragbalken. Das fiihrt dazu, dass die Terrassendielen direkt
im Staunassebereich liegen. Um diese unter allen Umsténden zu vermeiden, sollte bei der
Verlegung mit Abstandshaltern, Gummischnur, gearbeitet werden. Sie sorgen

dafir, dass zwischen Tragbalken und Terrassendielen ein Luftzwischenraum entsteht und
Staunésse durch diesen sogenannten konstruktiven Holzschutz abtrocknen kann.



Profitipp Nr. 4: Hirnholzbereiche zuverlassig schut zen mit

Hirnholzversiegelung

Jeder Holztyp, egal ob Hart- oder Weichholz, ob heimisches oder tropisches Holz, trocknet
Uber eine Hirnholzbereiche schneller aus und nimmt bei entsprechender Witterung auch
schneller ieder Wasser uber diese Flache auf. Diese Eigenschaft fuhrt dazu, dass es beim
Austrocknen durch den starken Schwund zu vermehrter Endrissbildung kommt.

Der Einsatz von Ferax Hirnholzversiegelung sorgt dafir, dass der Hirnholzbereich nicht zu
schnell austrocknet und im Gegenzug kein weiteres Wasser aufnehmen kann. Es handelt
sich dabei um eine spezielle Dichtmasse. Sie verfligt Uber eine hohe
Witterungsbesthandigkeit und UV-Schutz. Sie wird ahnlich wie Silikon aufgetragen und mit
einer Spachtel einfach verteilt und glatt gezogen. Die dadurch entstandene 1 bis 2mm starke
Schicht schiitzt das Holz zuverlassig und unterbindet bei tropischen Holzarten au3erdem das
unerwunschte Ausbluten von Holzinhaltsstoffen aus dem Hirnholzbereich. Ferax
Hirnholzversiegelung gibt es in zwei Farbténen. Sie kann selbstverstandlich auch fir andere
Holzbauteile wie z.B. Gartenzaune oder Pergolen verwendet werden. Ferax
Hirnholzversiegelung ist nach dem Trocknen jederzeit mit Lasur oder Farbe tberstreichbar.

Profitipp Nr. 5: Holzpflege und Holzschutz mit hoch wertigem Terrassendl

Sobald natirliches Holz im Freien verlegt wird und der Bewitterung ausgesetzt ist, beginnt es
sich zu verandern. Eine dabei typische und relativ schnell auftretende Verénderungen ist das
Vergrauen der Holzoberflache. Besonders unschoén wirkt sich diese Veranderung aus, wenn
an einigen Stellen der Terrasse das Holz durch Blumenkibel, Mobel oder
Sonnenschirmstander abgedeckt ist. Diese Stellen Vergrauen nicht, wéahrend alle freie
Flachen vom UV-Licht der Sonne farblich verandert werden. Auslaufende Flussigkeiten
(Rotwein, Safte, Kaffee u.s.w) kénnen auf der unbehandelten Holzoberflache zu unschoéner
Fleckenbildung fiihren. All das kann und sollte durch ein geeignetes Pflegemittel verhindert
werden, damit Sie lange Freude an lhrer Holzterrasse haben. Erste Wahl fir die Pflege und
den Schutz von Holzterrassen ist hier das Terrassen-Ol Nr. 1 von OSMO, welches in jeder
Farbabstimmung (Bangkirai, Larche, Douglasie usw.) erhéltlich ist. Dieses Pflegedl wird auf
Basis natiirlicher Ole hergestellt. Es enthalt natiirliche mineralische und organische
Farbpigmente, die flr den sehr wirksamen Schutz vor UV-Licht sorgen.



Gerade dieser Schutz vor UV-Licht ist mit das wichtigste Kriterium fur ein gutes Pflegedl. Die
Naturdle dringen tief in das Holz ein und schitzen die Holzoberflache gegen Schmutz,
Wasser, Haushaltschemikalien, Saften, Rotwein und weiteren Flissigkeiten. Das Ol ist sehr
witterungsbestandig und auRRerst haltbar. Mit der Stufe 5 erreicht das Ol hier ebenfalls den
maximal erreichbaren Wert. Ein weiterer Vorteil von Naturélen ist es, dass sie die
Atmungsfahigkeit des Holzes erhalten. Das OSMO Terrassendl enthalt keine gesundheits-
und umweltgefahrdende Bestandteile. Die Behandlung sollte alle 12 Monate wiederholt
werden. Das Ol wird auf die vorher gesauberte Oberflache aufgetragen, Anschleifen oder
Aufrauen ist nicht notwendig. Aufgetragen wird mit Pinsel, Rolle oder mit einer Spritzpistole.
Das OSMO Terrassendl erfullt alle oben genannten Anforderungen und ist dartiber hinaus
auch far Ihre Holzgartenmobel bestens geeignet.

Profitipp Nr. 6: Spezialbohrer mit Senker erleichte  rt die Befestigung

Beim Verschrauben von Terrassendielen gibt es zwei Mdglichkeiten:

Einmal das Verschrauben mit durchgehenden Schrauben von Oben und zum Zweiten die
Befestigung mit Clips b.z.w. extra dafir vorgesehenen Spezialteilen des jeweiligen
Dielenherstellers. Welches nun die richtige Variante ist, obliegt der Entscheidung des
Anwenders. Die deutlich kostenglnstigere Variante ist das Schrauben von Oben. Dafur wird
allerdings genaues Arbeiten verlangt, denn die sichtbaren Schraubenkdpfe sollten immer
gleich tief versenkt sein und in einer Flucht, d.h. in einer exakten Linie angebracht sein.

Fur das einwandfreie Versenken, genau bindig mit der Oberflache, gibt es eine einfache und
kostengunstige Losung. Ein spezielles kombiniertes Bohr-Senk-Werkzeug, mit integriertem
verstellbarem Tiefenanschlag. Einmal auf die richtige Bohr-Senktiefe eingestellt, wird das
Bohren und Senken in einem Arbeitsgang erledigt. Dabei bleibt die Senktiefe immer exakt
die gleiche.

Dieser Leitfaden soll dem Endverbraucher als erste Orientierung dienen. Er
ersetzt nicht die baulichen und herstellerseitigen Vorschriften und
Empfehlungen, die in ihrer Geltung tber diesem Leit  faden stehen.
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